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는 리튬 차 지

(57)  약

본   실시 는 차 지  양극재료  공 다. 상  차 지  양극 재료는 양극 질   상

 양극 질   상에 치 고  식 1  시  질  는  층  포 는 것

,  식 1에 , X는 OH, F 또는 Cl 고, x는 0 내지 1   다.

[ 식 1]

Ca5(PO4)3X1-xLix

  도
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청

청  1 

삭

청  2 

삭

청  3 

삭

청  4 

삭

청  5 

삭

청  6 

매에 산과 칼 염  시   액  비 는 단계;

상   액에 양극 질  첨가 여, 상  산, 상  칼 염,  상  양극 질  상   리튬

   통  상  양극 질  상에 칼 리튬 산염   침  얻는 단계; 

상  침  열처리 여 상  양극 질  상  상  칼 리튬 산염   식 1  시  질

는  층  변 시키는 단계  포 는 차 지  양극 재료 :

[ 식 1]

Ca5(PO4)3X1-xLix

상  식 1에 , X는 OH, F 또는 Cl 고, x는 0 내지 1 다.

청  7 

청  6에 어 ,

상  매는 , ,  포 는 차 지  양극 재료 .

청  8 

청  6에 어 ,

상  열처리는 200 내지 290℃  도에  는 차 지  양극 재료 .

청  9 

청  6에 어 ,

상   액에 양극 질  첨가 여 침  얻는 단계 후, 상  침  건 는 단계   포

는 차 지  양극 재료 .

청  10 

청  9에 어 ,
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상  건 는 50 내지 100℃  도에  는 차 지  양극 재료 .

 

   야

본  차 지에  것 , 보다 상 게는 리튬 차 지에  것 다.[0001]

 경  

차 지는  뿐 아니라  가능 여 복  사   는 지  말 다. 차 지  [0002]

리튬 차 지는 양극 질에 포  리튬  질  거쳐 극  동  후 극 질  층상 

내  삽 ( ),  후 극 질  층상  내  삽 었  리튬  다시 양극  돌아가는

( ) 원리  통  동 다. 러  리튬 차 지는 재 상 어 , 트  컴퓨  등  

원  사 고 , 브리드 동차 등   원 도 사 가능  것  측 고 어, 그 

가  것  상 다.

그러나, 리튬 차 지에  양극 질  주  사 는 복 산  질과  에  열 는[0003]

등 다   신뢰  나타내고 는 실 다.

 내

결 는 과

본  결 고  는 과 는 안  개  차 지  질   포 는 차 지  공 에[0004]

다.

본   과 들  상에  언   과  지 않 , 언 지 않  또 다   과[0005]

들  아래  재  당업 에게 게    것 다.

과  결 단

상   과  루  여 본   실시 는 차 지  양극재료  공 다. 상  차 지[0006]

양극 재료는 양극 질   상  양극 질   상에 치 고  식 1  시  질

는  층  포 는 것 ,  식 1에 , X는 OH,  F  또는 Cl 고, x는 0  내지 1  

다.

[ 식 1][0007]

Ca5(PO4)3X1-xLix[0008]

상  양극 질  식 Li1+x(Ni1-y-zCoyM)1-xO2   나타내어지는 것 , 상  식에 , M  Sc, Ti, V,[0009]

Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, Al, Ga, In, Sn, Bi 또는 Mn 고, -0.2 ≤

x ≤ 0.2, 0.01 ≤ y ≤ 0.5, 0.01 ≤ z ≤ 0.5, 0 < y+z < 1   다.

상   층  께는 0.1 내지 100nm   다.[0010]

상  식 1  나타내어지는  층  Ca5(PO4)3(OH)1-xLix,  Ca5(PO4)3(F)1-xLix  어도 나  [0011]

는 층   다.

상   층  비 시간- 차  질량 (Time of Flight Secondary Ion Mass Spectrometry, ToF-[0012]

SIMS) 에  CaPOHx
-
 (x = 3 또는 4) 크  LiCaPOHy

-
 (y = 0, 1, 2, 3, 또는 4) 크  어도 나  나

타내는 것   다.

상   과  루  여 본  다  실시 는 차 지  양극 재료  공 다. 상[0013]

차 지  양극 재료  매에 산과 칼 염  시   액  비 는 단계, 상   

액에 양극 질  첨가 여 침  얻는 단계  상  침  열처리 는 단계  포   다.
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상  매는 , ,  포   다.[0014]

상  열처리는 200 내지 290℃  도에    다.[0015]

상   액에 양극 질  첨가 여 침  얻는 단계 후, 상  침  건 는 단계   포[0016]

 다. 상  건 는 50 내지 100℃  도에    다.

 과

상   같  본  실시 에 라,  처리  통  안  상  양극 질  얻   다. [0017]

그러나, 본  과들  상에  언  과  지 않 , 언 지 않  또 다  과들  아래[0018]

재  당업 에게 게    것 다.

도  간단  

도 1  본   실시 에  차 지  나타낸 개략도 다.[0019]

도 2는 본   실시 에  양극 재료  나타낸 도 다.

도 3  본  에   층   리튬   비 들에  리튬  XRD 그

래  나타낸 것 다. 

도 4는 본  에   층   리튬  열 량 (Thermogravimetric Analyzer,

TG) 결과  나타낸 그래 다. 

도 5는 본  에   층   리튬   극   압 (Cyclic

Voltammetry, CV) 측  결과  나타낸 그래 다.

도 6a는 본   안  실험  1에   XRD 결과  나타낸 그래 들 다.

도 6b는 본   안  실험  2에   XRD 결과  나타낸 그래 들 다.

도 6c  6d는 각각  안  실험  1  2에   드 시 아 타 트, 루  아 타 트  

 나타낸 식도 다.

도 7a  7b는 본  에   층   양극 질  SEM 매  나타낸 미지들 다.

도 7c는 본  에   층   양극 질  TEM 매  나타낸 미지들 다.

도 8  본  에   층   양극 질(treated)  비 에  양극 질

(bare)  XRD 결과  나타낸 그래 들 다.

도 9는 본  에   층   양극 질(treated)  비 에  양극 질

(bare)  에  ToF-SIMS(Time-of-Flight secondary ion mass spectrometry)  결과  나타낸 그래

다.

도 10, 도 11  도 12는 지 (treated)  지 비 (bare)에  지들   특  나타낸

그래 다.

도 13  지 에 다  지   사 클 후 양극 질  XRD 그래 다.

 실시   체  내

본  다양  변경  가   고 여러 가지 실시  가질  는 , 특  실시 들  도 에 시 고[0020]

상 게 고  다. 그러나, 는 본  특  실시 태에  는 것  아니 , 본 

 사상   에 포 는 든 변경, 균등  내지 체  포 는 것  어야 다.

본 에  사  어는 단지 특  실시    사  것 , 본  는 도[0021]

가 아니다. 단   맥상 게 다 게 뜻 지 않는 , 복   포 다. 본 원에 , "포

다" 또는 "가지다" 등  어는  상에 재  특징, , 단계, 동 , ,  또는 들

 것  재  지 는 것 지, 나 또는 그 상  다  특징들 나 , 단계, 동 , ,

 또는 들   것들  재 또는 가 가능  미리 지 않는 것  어야 다.
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본 에  "X 내지 Y"에   재  경우에는, X  Y 사  든  또  께 재  것  [0022]

어야 다.  , 1 내지 10  가 재 어 는 경우, 1과 10뿐 아니라 그 사 에 는  ,

  가  재  것  야  것 다.

다 게 지 않는 , 거나 과  어  포  여  사 는 든 어들  본 [0023]

는  야에  통상  지식  가진 에   는 것과 동  미  가지고 다. 

 사 는 사 에 어 는 것과 같  어들    맥 상 가지는 미  치 는 

미  가진 것  어야 , 본 원에  게 지 않는 , 상 거나 과도 게 식

미  지 않는다.

, 첨  도 들  참 여, 본  람직  실시  보다 상 게 고  다. [0024]

도 1  본   실시 에  차 지  나타낸 개략도 다.[0026]

도 1  참 , 차 지(100)는 리튬  탈삽   는 극 질  비 는 극, 에   양극[0027]

질  는 양극  극과 양극 사 에 치  질(160)  포 는 것   다. 극 질층

(120)과 극 집 체(110)  극 , 양극 질층(140)과 양극 집 체(150)  양극    다. 

게는, 극 질층(120), 양극 질층(140),  들 사 에 개재  (130)  포 , 극

질층(120)과 (130) 사 ,  양극 질층(140)과 (130) 사 에는 질(160)  

치 또는   다. 또 , 극 질층(120)  극 집 체(110) 상에 치   고, 양극 질층

(140)  양극 집 체(150) 상에 치   다.  

<양극>[0029]

양극  얻  여, 양극 질  비   다. 양극 질  리튬  가역  삽   탈리시키는 [0030]

, 리튬-  산   다. 리튬-  산  당  야에  통상  사 는 것 라

  사   ,  들어, LiCoO2, LiNiO2, Li(CoxNi1-x)O2 (0.5 ≤ x 〈 1), LiMn2O4, LiMn5O12  

다. 

 , 양극  식 Li1+x(Ni1-y-zCoyM)1-xO2  나타내어지는 것 , M  Sc, Ti, V, Cr, Fe, Co,[0031]

Ni, Cu, Zn, Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, Al, Ga, In, Sn, Bi 또는 Mn   다. 또 , -0.2 ≤

x  ≤ 0.2,  0.01  ≤ y  ≤ 0.5,  0.01  ≤ z  ≤ 0.5,  0  <  y+z  <  1)   다.  게는, 양극 질

[Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2, Li[Ni0.6Co0.2Mn0.2]O2, Li[Ni0.85Co0.1Al0.5]O2   , 에 는 것  아니다. 

 층  양극 질   상에 치 고  식 1  시  산  는 것[0032]

 다. 

[ 식 1][0033]

Ca5(PO4)3(X)1-xLix[0034]

상  식 1에 , X는 OH, F 또는 Cl, x는 0 내지 1   다.[0035]

게는,  층  Ca5(PO4)3(OH)1-xLix, Ca5(PO4)3(Cl)1-xLix 또는 Ca5(PO4)3(F)1-xLix  는 것 ,[0036]

특 , Ca5(PO4)3(OH)1-xLix,  Ca5(PO4)3(F)1-xLix  어도 나  는 것   다(여 , x는 0 내지

1). ,  층  드 시 아 타 트, 루  아 타 트, 또는 클  아 타 트  , 상

 아 타 트는 리튬  도  것   다. 

또 ,  층  비 시간- 차  질량 (Time of Flight Secondary Ion Mass Spectrometry, ToF-[0037]

SIMS) 에  CaPOHx
-
 (x = 3 또는 4) 크  LiCaPOHy

-
 (y = 0, 1, 2, 3, 또는 4) 크  어도 나  나

타낼  다.

 층  양극  질    상에  층상(layered)   는  것   ,  아 랜드[0038]

(island) 태  착 는 것   다. 여 , 아 랜드 태란   갖는 , 비 , 또는

비  상  연  치 는 태  미 는 것   다. 

러   층  양극 질  보 는 역  , 안  개 는 것   다. 또 ,[0039]
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 층  리튬  도  것 , 리튬   동  지 않는 것   다.

 층  께는 0.1 내지 100 nm,  , 1 내지 80nm,  게는, 5 내지 20nm   다. [0040]

층  께가 지나치게 꺼우  극  단  당  리튬  양  감 게 어,  포 는 차

지  량    다. 또 ,  층  께가 지나치게 얇 , 질과 질과  

 억 는 과가 미미 게   다. 라 , 상  께  만 는 것   다. 

도 2는 본   실시 에  양극 재료  나타낸 도 다.[0042]

도 2  참 , 매에 산과 칼 염  시   액  비 는 단계(S10)  포   다[0043]

매는   다. 게는, ,    ,  람직 게는 탈   다. 산[0044]

H3PO4   다. 상  칼 염  질산칼 , 염 칼 , 칼  아 트, 칼 , 또는 들   상  

  다. 러  칼 염  상  처리 액  약산  나타낼  도  는 약산 가 가능  산 원료

 다.

상   액에 양극 질  첨가 여 침  얻는 단계(S20)  포   다.[0045]

 ,  액 내 산  칼 염  양극 질에   리튬  과 여,  [0046]

식 1 /또는 식 2  통  침  칼 리튬 산염    다. 그러나,  에 는

것  아니다.

[ 식 1][0047]

[0048]

[ 식 2][0049]

[0050]

게는, 리튬-  산  양극 질   상에는 과 산  지 못 고 [0051]

는 리튬  산  재   다.  리튬    , 탄산리튬(Li2CO3),  산 리튬

(LiOH) 등   다. 러   리튬   차 지 내에  질 내 질과   다. 

에 여 얻어진  양극 질   상에   , 리튬   동    

다.   ,   리튬   질 내  산 등과 여 루 리튬(LiF)  생  

다.

그러나, 본 에 라,  리튬    층  는 과 에  에 라 질과[0052]

에  양극 질  열  억   다. 

상  얻어진 침  건 는 단계(미도시)     다. 건 는 50 내지 100℃,  ,[0053]

60 내지 95℃, 다  , 70 내지 90℃  도에  는 것   다. 상  침  열처리  에

열처리  도보다 낮  도에  건 는 단계   포 , 본 에  질  는 

층  얻는 것   다. 

상  침  열처리 는 단계(S30)  포   다. 상  열처리 단계  통  양극 질   상[0054]

에  층    , 상   층  드 시 아 타 트, 루  아 타 트, 또는

클  아 타 트  , 상  아 타 트는 리튬  도  것   다.

 , 상  식 1 /또는 2  얻어진 침  칼 리튬 산염  열처리 ,  식[0055]

3  통  상  식 1  시  질    다. 
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[ 식 3][0056]

[0057]

열처리는 200 내지 290℃,  , 230 내지 280℃  도에  는 것   다. 게는, 240 내[0058]

지 260℃  도에  1시간 내지 3시간 동안   다. 상  도  만 는 경우에,  리튬 

  포 지 않  본 에  질  는  층  얻는 것   다.

 같  얻어진  층  는 양극 질, 도 재,  결  여 양극 재료  얻   [0060]

다.   , 도 재는 천연 연,  연, 크 , 카본 블랙, 탄  나 브, 그래  등  탄  재료

 다.  결 는 열가  지  들어, 폴리 비닐리 , 폴리 트라 루 에틸 , 사 에틸 , 

비닐리 계 공 체,  등   지, /또는 폴리에틸 , 폴리  등  폴리

지  포   다.  

양극 재료  양극 집 체 상에 도포 여 양극    다.  양극 집 체는 Al, Ni,  등  도[0061]

체   다.  양극 재료  양극 집 체 상에 도포 는 것  가압 , 또는  매등  사 여 

트  만든 후  트  집 체 상에 도포 고 여 고착 는  사   다.  매는

N,N- 틸아미 아민, 에틸트리아민 등  아민계; 에틸 시드, 트라 드 란 등  에 계; 

틸에틸  등  계; 아 트산 틸 등  에 계; 틸아 트아미드, N- 틸-2- 리돈 등  비양

 극  매 등   다.  트  양극 집 체 상에 도포 는 것   들 , 그라비아 , 슬릿

다  , 나  ,   사 여   다.

< 극>[0063]

극 질  리튬  탈삽 거나 변 (conversion)  킬  는 , , 산 ,[0064]

, ,  천연 연, 연, 크 , 카본 블랙, 탄 나 브, 그라  등  탄  재료

등  사 여  도 다.  

극 질, 도 재,  결  여 극 재료  얻   다.   ,  도 재는 천연 연, [0065]

연, 크 , 카본 블랙, 탄  나 브, 그라  등  탄  재료   다.  결 는 열가  지 

들어, 폴리 비닐리 , 폴리 트라 루 에틸 , 사 에틸 , 비닐리 계 공 체, 

등   지, /또는 폴리에틸 , 폴리  등  폴리  지  포   다.

극 재료  양극 집 체 상에 도포 여 양극    다.  양극 집 체는 Al, Ni,  등  도[0066]

체   다.  극 재료  양극 집 체 상에 도포 는 것  가압 , 또는  매등  사 여 

트  만든 후  트  집 체 상에 도포 고 여 고착 는  사   다.  매는

N,N- 틸아미 아민, 에틸트리아민 등  아민계; 에틸 시드, 트라 드 란 등  에 계; 

틸에틸  등  계; 아 트산 틸 등  에 계; 틸아 트아미드, N- 틸-2- 리돈 등  비양

 극  매 등   다.  트  극 집 체 상에 도포 는 것   들 , 그라비아 , 슬릿

다  , 나  ,   사 여   다.

< 질>[0068]

질  리튬염   다.  리튬염  리튬 클 트(LiClO4), 리튬 트라 루 보 트(LiBF4), 리튬[0069]

헥사 루 포 트(LiPF6),  리튬트리 루 탄 포 트(LiCF3SO3),  리튬헥사 루 아 트

(LiAsF6),리튬트리 루 탄 포닐 미드(Li(CF3SO2)2N),  또는 들  2  상    다.  들

에 도  포 는 질  사   다.  또 , 질   매에 시  비 액

  다.   매 는,  들  카 보 트, 에틸 카 보 트, 틸카 보 트,

에틸카 보 트, 에틸 틸카 보 트, 틸카 보 트, 비닐 카 보 트, 4-트리 루

틸-1,3- 란-2- , 1,2- ( 시카 보닐 시)에탄 등  카 보 트 ; 1,2- 시에탄, 1,3-

시 , 타 루 틸에 , 2,2,3,3- 트라 루 루 틸에 , 트라 드

란, 2- 틸 트라 드 란 등  에 ; 포 산 틸, 아 트산 틸, γ- 티 락  등  에 ; 아

니트릴, 티 니트릴 등  니트릴 ; N,N- 틸포 아미드, N,N- 틸아 트아미드 등  아미드 ; 3- 틸

-2- 사 리돈 등  카 트 ; 포란, 틸 폭시드, 1,3-  등    ; 또는 상
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  매에 가   치  도  것  사   다. 

는 달리, 고체 질   도 다.  고체 질 는 폴리에틸 시드계  고  , 폴리[0070]

가 실 산쇄 또는 폴리 시알킬 쇄  어도 1  상  포 는 고   등  계 고체 질

  다.  또 , 고  에 비 액  담지 ,  겔 타  질   도 다.  

편, 계 고체 질   도 다.  들 고체 질  여 나트  차 지  안  보다

  는 경우가 다.  또 , 고체 질  후 는  역  는 경우도 고, 그 경우에

는   지 않는 경우도 다.

< >[0072]

양극과 극 사 에 가 치   다.  러  는 폴리에틸 , 폴리  등  폴리[0073]

 지,  지, 질    체 등  재질  루어지는 다공질 , 직포, 직포 등  

태  가지는 재료   다.   께는, 지   에 지 도가 아지고, 내   아진

다는 에 , 계  강도가 지 는  얇  람직 다.   께는,  5 내지 200

㎛ 도   고,  체 는 5 내지 40 ㎛   다.

<알칼리  차 지   >[0075]

양극, ,  극   층 여 극   후 다  극  말아  지캔에 [0076]

납 고, 극 에 비 액  침시킴  차 지    다.  는 달리, 양극, 고체 질,

 극  층 여 극   후 다  극  말아  지캔에 납 여 차 지   

다.

, 본   돕  여 람직  실험 (example)  시 다. 다만,  실험 는 본 [0078]

 돕   것  뿐, 본   실험 에  는 것  아니다.

[실험 들][0080]

 층   리튬  [0081]

100ml  탈 에  원료  산과 칼  나 트 트  1:1  몰 비  첨가  후  여 액[0082]

 얻었다.  후, 리튬  탄산리튬(Li2CO3)   원료  1:0.5  몰 비  액 내에 어주었 , 

액  양  양극 재료  동  량  다.  , 얻어진 침   건 고, 250℃도에  2시간

동안  열처리 여,   층   리튬   상   층  드 시  아 타 트

(Ca10(PO4)6(OH)2)   상  드 시 아 타 트는 리튬  도  것(Li-HAP)  얻었다.

리튬  비  1[0084]

침   건 고, 300℃에  2시간 동안 열처리  것  고는, 상   층   리튬[0085]

  동 게 다.

리튬  비  2[0087]

침   건 고, 400℃에  2시간 동안 열처리  것  고는, 상   층   리튬[0088]

  동 게 다.

리튬  비  3[0090]

침   건 고, 열처리  지 않  것  고는, 상   층   리튬  [0091]

 동 게 다.

도 3  본  에   층   리튬   비 들에  리튬  XRD 그[0093]

래  나타낸 것 다. 

도 3  참 , 비 들에  리튬  리튬   상에 드 시 아 타 트  는[0094]

 층  지 않 나, 에  리튬  그  상에 탄산리튬  검 지 않는 것 ,

드 시 아 타 트  는  층  었 , 또 , 상  드 시 아 타 트는 리튬

도  것(Li-HAP)    다. 
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<열  안 >[0096]

도  4는  본   에    층   리튬   열 량  (Thermogravimetric[0097]

Analyzer, TG) 결과  나타낸 그래 다. 

게는, 아 곤  에  상  700℃ 지 승 시  게 감  측  것 , 도 4  [0098]

, 700℃에  게 감  상 에    비 10％가 채 안 는 것  알  다. 에 라, 본

에 라  층(Li-HAP)   리튬  열  안  매우 우  것    다. 

<  안 >[0100]

도 5는 본  에   층   리튬   극   압 (Cyclic[0101]

Voltammetry, CV) 측  결과  나타낸 그래 다.

게는, 상  에   층   리튬 과 super P carbon 도 재  PVdF [0102]

9:0.5:0.5  량비  NMP 내에  여 극 질 슬러리  고,  극 질 슬러리 

 알루미늄  집 체 상에 캐   건 여 극  다. 상  극  여 1 mV/s 압

도  캔 , 도 5  참 , 2.5 내지 4.5 V  압 창(voltage window)에  매우 안  싸

클 동  루어지는 것    다.

< 리  안 >[0104]

  1  본   층에  드 시 아 타 트  계  질  리  것 다. [0105]

[  1][0106]

[0107]

<  안 >[0109]

 안  실험  1-1[0110]

상  에   층   리튬  1g  여, 에틸  카보 트(EC)  다 틸 카[0111]

보 트(DMC)   매에 1M LiPF6가 고 질  량 비 2 량비  비닐  카보 트(VC)

포 는 액  비 다. 상  얻어진 액 10g에 0.1g   첨가 고,  1주 동안 보  후,

 고 고 건 시 다.

 안  실험  1-2[0113]

0.1g   신에 0.1g  산(HF)  첨가  것  고는  안  실험  1-1과 동   [0114]

 얻었다. 

도 6a는 본   안  실험  1에   XRD 결과  나타낸 그래 들 다.[0116]

 안  실험 에  액  지 내에 포 는 질과 동   것 , 액 내에  욱[0117]

포 시 , 본 실험  지  사 클  상태    다. 도 6a  참 ,  층  

리튬   첨가  과 비 여 XRD 상 매우 사  크들  갖는 것    다. 는,

 층  포 는 리튬  과 여도 지 않는 것  미   , ,  

층  드 시 아 타 트   에 여 안  갖는 것   다. 

또 , 액 내에 산  욱 포 시킴 , 본 실험  지가 동 에 라 질염  어 질[0118]

내에 산   상태    다. 도 6a  참 ,  층 내에  드 시 아 타

트는  산과 여 루  아 타 트  변 는 것    다. 

 안  실험  2-1[0120]
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드 시 아 타 트 신, 루  아 타 트  는  층   리튬  1g[0121]

 것  고는  안  실험  1-1과 동    얻었다.

 안  실험  2-2[0123]

드 시 아 타 트 신, 루  아 타 트  는  층   리튬  1g  [0124]

것, 0.1g   신에 0.1g  산  첨가  것  고는  안  실험  1-1과 동   

 얻었다. 

도 6b는 본   안  실험  2에   XRD 결과  나타낸 그래 들 다.[0126]

도 6b  참 ,  층   리튬  상   층  루  아 타 트  는[0127]

경우 역시, 과 산에 라도,  과 비 여 XRD 상 리튬   큰 변 가 없는 것

   다.

도 6c  6d는 각각  안  실험  1  2에   드 시 아 타 트, 루  아 타 트  [0128]

 나타낸 식도 다.

, 도 6a  6b  참 ,  층   리튬  상   층  드 시 아 타 트[0129]

는 경우, 차 지가 동 에 라 질염  에 여 산에 어,  층 내 드

시 아 타 트  가 어 루  아 타 트    다.  ,  층 내 루

아 타 트가 포 라도, 여   층   리튬  과 산 에 상당  안  것

 상   다. 

[0130]

 층   양극 질 [0131]

100ml  탈 에  원료  산과 칼  나 트 트  1:1  몰 비  첨가  후  여 액[0132]

 얻었다.  후, 양극 질  Li[Ni0.85Co0.1Al0.5]O2   원료  1:0.5  량 비  액 내에 어주었

, 액  양  양극 재료  동  량비  다.  , 얻어진 침  80℃에   건 고, 250

℃에  2시간 동안 열처리 여,  층   양극 질  얻었다.

양극 질 비[0134]

양극 질  Li[Ni0.85Co0.1Al0.5]O2  ,  층     처리  지 않  것[0135]

다.

도 7a  7b는 본  에   층   양극 질  SEM 매  나타낸 미지들 다.[0137]

또 , 도 7c는 본  에   층   양극 질  TEM 매  나타낸 미지들 다.

도 8  본  에   층   양극 질(treated)  비 에  양극 질[0139]

(bare)  XRD 결과  나타낸 그래 들 다.

도 8  참 ,  처리  비   처리 후   XRD 상, 동  크들  는 것[0140]

보아,  처리 후에 질 체   차 는 없는 것    다. 편,  처리에 여

  층  매우 얇  층 어 , XRD 상  나타나지 않   다.

도 9는 본  에   층   양극 질(treated)  비 에  양극 질[0142]

(bare)  에  ToF-SIMS(Time-of-Flight secondary ion mass spectrometry)  결과  나타낸 그래

다.

도 9  참 , LiOHx
+
 (x = 1 또는 2) 크  LiCO2

+
 크  강도는 처리  비  비 처리 후[0143]

 에  감 는 것  알  다.  LiOHx
+
 크는 리튬-  산   상  LiOH에  것

고, LiCO2
+
 크는 리튬-  산   상  Li2CO3에  것 , 처리  통  리튬- 

산   상  LiOH  Li2CO3 ,  리튬   양  감  것    다.
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편, CaPOHx
-
 (x = 3 또는 4) 크  LiCaPOHy

-
 (y = 0, 1, 2, 3, 또는 4) 크  강도는 처리  비 [0144]

처리 후에 새 게 검  것  알  다. 들 CaPOHx
-
 크  LiCaPOHy

-
 크는  얻어진 

질  상에   층  검  것    다.

지 [0146]

상  에   층   양극 질과 super P carbon 도 재  PVdF  94:3:3  [0147]

량비  NMP 내에  여 양극 질 슬러리  다.  양극 질 슬러리  알루미

늄  집 체 상에 캐   건 여 양극  다.

 후, 상  얻어진 양극, 리튬  극, 에틸  카보 트(EC)  다 틸 카보 트(DMC)   매[0148]

에 1M LiPF6가 고 질  량 비 2 량비  비닐  카보 트(VC)  포 는 질,  

 비 여 차 지  통상  공 에 라 2032   다.

지 비[0150]

에   층   양극 질 신 비 에  양극 질   것  고는 [0151]

지  동   지  얻었다.

도 10, 도 11  도 12는 지 (treated)  지 비 (bare)에  지들   특  나타낸[0153]

그래 고, 도 13  지 에 다  지   사 클 후 양극 질  XRD 그래 다.

도 10  참 ,  처리  지 비   처리 후  지   나타나는  지 능[0154]

상  차 는  매우  크게  나타나는  것  아니나,  비  비  에   지는  다   가역

나타낸다.

도 11  참 , C-rate  0.1C에  5C 지 여가  실험  결과, 에  지는 비 에  [0155]

지에 비 여 고 에 도 우   량  갖는 것    다.

도 12  참 , 3C-rate(1C = 200mAh/g )   도  량 평가 실험   결과, 에  지[0156]

는 비 에  지에 비 여 사 클  진 에  량  욱  알  , 동가능

사 클  역시 훨씬 많아  특  상  것    다. 

도 13 , 게는, 비   에  지  3 내지 4.3V  압 에  1C  300사 클 진 시킨[0157]

후, 지들  시  양극 질   측  것 다. 비 에  극  양극 질 내에 , 

질  는 1%  는 것  거  견 지 않 , 리튬   상  99%    다. 에

, 에  극  경우, 상  건  사 클  진  후에도 양극 질   질  

91%  지 고 , 리튬   상  9% 갖는 것 ,   질  상  견 는 것

  다. 

,  층  여  간 리튬  동  는 산  생  억 시킬  고, 양극[0158]

질   보   므  비  양극 질  안  개 어,  포 는 차 지는 

특 , 량 지  등  능  상 는 것  다. 

상 실시  참 여 지만, 당  야   당업 는  특허 청  에 재[0160]

본  사상  역  어나지 않는  내에  본  다양 게  또는 변경시킬  

    것 다.
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